
  

Soli odvozené od kyslíkatých kyselin

● Sírany            SO
4
-II

● Dusičnany      NO
3
 -I

● Křemičitany    SiO
3
 -II



  

Sírany
● Síran sodný
● Vzorec:

             Na
2
SO

4

● Použití: výroba skla a 
pracích prášků

● Přírodní obsažen v 
minerálních vodách



  

Sírany
● Glauberova sůl = 

dekahydrát síranu 
sodného

● Vzorec: 
Na

2
SO

4 
.10 H

2
O

● Použití: přírodní 
projímadlo



  

Sírany
● Modrá skalice = 

pentahydrát síranu 
měďnatého

● Vzorec: 
    CuSO

4
 . 5H

2
0

● Použití: poměďování, 
výroba barev, postřiky 
proti plísním



  

Sírany
● Zelená skalice = 

heptahydrát síranu 
železnatého

● FeSO
4
 . 7H

2
O

● Bílá skalice = 
heptahydrát síranu 
zinečnatého

● ZnSO
4
 . 7H

2
O



  

Sírany
● Sádrovec = dihydrát 

síranu vápenatého
● Vzorec:

CaSO
4
 . 2 H

2
O

● Pálením při teplotě 
1000°C vzniká sádra, 
která ve vodě tuhne 
na sádrovec
CaSO

4
 . 1/2 H

2
O



  

Stavební pojiva
● Cementy – prášková 

stavební pojiva, která 
tuhnou pod vodou (za 
nepřístupu vzduchu)
X cement (tuhne na 
vzduchu, CO

2
)

● Portlandský cement – 
směs vápence a hlíny
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